
Важнейшие научно-технические результаты, полученные в лаборатории 
 
1. Разработаны физико-химические принципы легирования, новый интерметаллидный 
TNZ-сплав и технология изготовления габаритных слитков из данного гамма-TiAl сплава, 
позволяющая получать качественные слитки с мелким размером кристаллитов (~100 мкм) 
и низким уровнем дендритной ликвации. Для нового сплава разработаны эффективные 
методы деформационной и термической обработки. Показано, что новый TNZ-сплав 
характеризуется повышенной жаропрочностью и стойкостью к окислению в сравнении с 
инженерным TNM-сплавом последнего поколения без ущерба пластичности и 
деформируемости при повышенных температурах. Разработанный сплав с рабочей 
температурой до 800°С предполагается к использованию в качестве материала лопаток 
турбины низкого давления в газотурбинных двигателях нового поколения.  
 
2. Изучены сверхпластические свойства и механизмы сверхпластической деформации 
различных интерметаллидных гамма-TiAl сплавов. Сформулированы основные принципы 
достижения в этих труднодеформируемых сплавах необычно высоких сверхпластических 
свойств (δ>1000%) при умеренных температурах, соответствующих упорядоченной 
фазовой области. 
 
3. Проведена модернизация оборудования (раскатных станов СРЖД-800 и PNC-600) для 
раскатки методом горячей изотермической раскатки осесимметричных деталей типа 
дисков, колец для авиационного двигателестроения из жаропрочных никелевых и 
титановых сплавов.  
 
4. Разработаны основы технологий горячей штамповки заготовок дисков для 
газотурбинных двигателей из высоколегированных жаропрочных никелевых сплавов, в 
том числе экспериментальных составов, таких как ЭП741НП, ЭП975, ВВ751П, СДЖС-15 
и др.  
 
5. Разработаны научные основы получения качественных сварных соединений при сварке 
давлением разнородных материалов на основе никеля.  
 
6. Разработаны новые композиционные материалы на основе Ti/TiB и способы их 
деформационной и термической обработки, обеспечивающие значительно более высокую 
жаропрочность, прочность и жесткость в сравнении с титановыми сплавами. 
 


